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11 Probekorperbeschreibung (alle Abmessungen in mm)

Allgemein
Produkt Einfligeliger Feuer- und Rauchschutzabschluss
Hersteller Hormann KG Freisen

Herstelldatum / Herstellzeitraum

04. Kalenderwoche 2023

Bezeichnung / Typ / System

"H16-1 OD RC3"

Besonderheit

RC3

Elementaufienmalf (B x H)

1384 mm x 2531 mm

Tragkonstruktion

Leichtbauweise

Ausfuhrung geman EN 1363-1, Gruppe A
Gesamtdicke: 100 mm

Dammstoff: mit Mineralwolle
Standertiefe: 50 mm

Beplankung: doppelt beplankt
Beplankung in der Leibung: Keine
Gipskartonplatte: 12,5 mm

Obere Ausfuhrung der

Die Tragkonstruktion ist dreiseitig umlaufend ausgeftihrt

Tragkonstruktion
Bodenaufbau Der Boden besteht aus einer Brettsperrholzplatte
Anmerkung Eine vollstandige Beschreibung des Rauchschutzabschlus-
ses findet sich im Prifbericht Nr. 23-001962-PR01 (PB-C05-
14-de-01) vom 26.04.2023 sowie in den im Prifinstitut hinter-
legten Unterlagen
Zarge
Fabrikat "Falztiefe 56 mm"

Oberflachenbehandlung

Pulverbeschichtet

Material, Dicke

Stahl, t =2 mm

Turblatt

Falzausbildung

Einfach gefalzt

Oberflachenbehandlung

Pulverbeschichtet

Typ

Stahlblechtiir

Kasten- und Kastendeckblech

Material

Stahlblechkantung, Stahl, t = 1,5 mm

Gehflugelverriegelung

Hauptschloss

(Pos.4)

Schlosstyp Mehrfachverriegelung mit 2 Nebenschldssern
Sicherungsbolzen
Fabrikat "Sicherungsbolzen”
Anzahl 4 Stuick
Material C2C (1.0314)
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Bedienelement

Typ, Lage Elektrischer Beschlag (Pos.5)

Fabrikat "DOM ENIQ Guard", COMPACT SLIMROS mit Zylinderausstan-
zung (PZ-Lochung)

Hersteller DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG

MPA NRW-Kennzeichnung

56397 (Prifung SchlieRseite)

MPA NRW-Kennzeichnung

56398 (Priifung Offnungsseite)

Material

Stahl

Driickerhohe ab OKFF

1050 mm von OKFF

Befestigungsmittel

Nach Montageanleitung des Herstellers

Zylinder

Typ ‘Ohne

TarschlieBmittel

Art ‘ObentUrschIieBer (OTS)
Béander

Typ ‘Konstruktionsband, gesichert

Die Beschreibung basiert auf der Uberpriufung des Probekorpers durch das ift. Artikelbe-
zeichnungen/-nummer sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers.
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1.2 Probekdrperdarstellung

Die vollstandige Fotodokumentation ist unter 1.2 des Prifberichtes
Nr. 23-001962-PR01 (PB-C05-14-de-01) vom 26.04.2023 aufgefluhrt.

Bild 1 Bild 2
Turdricker SchlieRseite Turdrucker SchlieRRseite

(Prufung Schliel3seite) (Priifung Offnungsseite)

Bild 3
Tirdriicker Offnungsseite
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2 Durchfihrung

2.1 Probennahme

Die Auswahl und die Entnahme des Probekdrpers erfolgten durch den Auftraggeber. Der
Probekdrper wurde als Prototyp aus der laufenden Produktion entnommen. Amtliche Ent-
nahmen sind nicht bekannt.

Detaillierte Angaben zur Probennahme sind unter 2.1 des Prufberichtes
Nr. 23-001962-PR01 (PB-C05-14-de-01) vom 26.04.2023 aufgefihrt.
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2.2 Verfahren

Grundlagen:

DIN EN 1634-3: 2005-01 + Feuerwiderstandsprufung fur Tur- und Abschlusseinrich-
Ber. 1:2009-09 tungen - Teil 3: Rauchschutzabschlisse

DIN EN 1363-1: 2012-10 Feuerwiderstandsprifung - Teil 1: Allgemeine Anforderun-

gen

DIN EN 13501-2: 2016-12 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihnrem
Brandverhalten - Teil 2: Klassifizierungen aus den Feuer-
widerstandsprifungen mit Ausnahme von Liftungsanlagen

DIN EN 16034: 2018-02 Tdren, Tore und Fenster - Produktnorm, Leistungseigen-
schaften - Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften

Randbedingungen Entsprechen den Normforderungen

Abweichung Es gibt keine Abweichungen zum Prufverfahren bzw. den
Prifbedingungen

Durchfuhrung Die Prifung der Dichtheit erfolgte gemar DIN EN 1634-3

beim Probekorper 1 von der Schlie3seite und beim Probe-
korper 2 von der Offnungsseite gemafR DIN EN 12519:
2004-06.

Konditionierung Zwischen Erstellung der Tragkonstruktion, Lieferung des
Probekdrpers und Zeitpunkt der Dichtigkeitsprifung lag ein
ausreichender Zeitraum fur die Konditionierung der Trag-
konstruktion unter dem in der Prifhalle herrschendem
Raumklima, das den Normanforderungen der
DIN EN 1363-1 entspricht.

Auf eine weitergehende Konditionierung der Tragkonstruk-
tion und des Probekdérpers konnte aus der Erfahrung der
Prufstelle somit verzichtet werden.

Mechanische Die mechanische Vorbehandlung wurde geman der
Vorbehandlung DIN EN 16034 durchgefthrt.

Offnungs- und Die Offnungs- und SchlieRkrafte sind geman
Schlie3krafte DIN EN 1634-3 Absatz 10.1.2 Uberpruft worden und im

Punkt 3.3 dargestellt.

2.3 Prafdurchfihrung
Die Dichtigkeitsprifung wurde am 12.04.2023 bis 13.04.2023 durchgefuhrt.



Ve-Pri-5919-de / 03-12 / 527

Nachweis Blatt 7 von 8
Rauchschutzabschlisse, Prifung der Rauchdurchlassigkeit

®
Prifbericht 23-002076-PR01 (PB-C05-14-de-01) vom 02.05.2023
Auftraggeber DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, 50321 Bruhl (Deutschland)
ROSENHEIM

3 Einzelergebnisse

Detaillierte Angaben zu den Einzelergebnissen sind unter 3 des Prifberichtes
Nr. 23-001962-PR01 (PB-C05-14-de-01) vom 26.04.2023 aufgefiuhrt.

Untersuchungen nach Priifende

Probekorper 1

Beschadigung . - .

Probekdrper keine Beschadigung am Probekdrper vorhanden
Beschadigung ) - .

Priifwand keine Beschadigungen an der Priifwand vorhanden

Probekérper von der Probekérper konnte unmittelbar nach der Priifung von Hand (ohne den Einsatz von
Hand 6ffnen Werkzeug) gedffnet werden

Probekérper 2

Beschadigung keine Beschadigung am Probekdrper vorhanden
Probekdrper gung P

Beschadigung keine Beschadigungen an der Prifwand vorhanden
Prifwand gung

Probekérper von der Probekérper konnte unmittelbar nach der Priifung von Hand (ohne den Einsatz von
Hand 6ffnen Werkzeug) gedffnet werden

4 Darstellung der Prufergebnisse

festgestellte Leckrate
Qspec(zo) 8,8 m3/h QI(ZO) 0,96 m3/h/m Qspec(zoo) 8,9 m3/h
5 Beurteilung zur mdglichen Klassifizierung

Die erreichten Prifergebnisse ermdglichen gemaR DIN EN 13501-2, fir das geprifte
Produkt, nachfolgende Klassifizierungen.

Tabelle 2 Maoglichkeiten der Klassifizierung
Klassifizierung rauchdichte Eigenschaft
Qspec(zo) = 8,8 m3/h
Sa
Q™ = 0,96 m3h/m
S200 Qspec(zoo) =8,9 m3/h

Diese Aussage ersetzt nicht den Klassifizierungsbericht gemaf DIN EN 13501-2.
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5.1  Gultigkeit der Prufergebnisse und des Prifberichtes

Dieser Prufbericht beschreibt ausfiihrlich das Montageverfahren, die Prifbedingungen
und die Ergebnisse, die mit den hier beschriebenen spezifischen Bauteilen erzielt wurden,
nachdem diese gemaR DIN EN 1634-3 dargestellten Verfahren gepruft wurde. Jede we-
sentliche Abweichung hinsichtlich Gréf3e, konstruktiver Einzelheiten, Belastungen, Span-
nungszustande, Randbedingungen aufRer den Abweichungen, die im betreffenden Prif-
verfahren fir den direkten Anwendungsbereich zuldssig sind, ist nicht durch diesen Prif-
bericht abgedeckt.

6 Direkter Anwendungsbereich der DIN EN 1634-3

Der direkte Anwendungsbereich von Prifergebnissen ist darauf beschrankt, die zulassige
Anderung gegeniiber dem Probekorper, der eine Rauchdichteprufung erfolgreich
durchlaufen hat, zu regein. Diese Veradnderungen wie in Anlage 1 ,Direkter Anwendungs-
bereich® dargestellt dirfen durchgefuhrt werden, ohne dass der Auftraggeber um eine zu-
satzliche Beurteilung, Berechnung oder Zustimmung ersuchen muss.

ift Rosenheim
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(Auszug aus EN 1634-3; Abschnitts- und Bildverweise gemafd EN 1634-3)

13 Direkter Asnwendungsbereich der Prufergebnisse
13.1 Allgemeines

Der direkte Anwendungsbereich von Prifergebnissen ist darauf beschrénkt, die
zulassigen Anderungen gegenilber dem Probekérper, der eine Rauchdichtepriifung
erfolgreich durchlaufen hat, zu regeln. Diese Veranderungen durfen durchgefihrt werden,
ohne dass der Auftraggeber um eine zusatzliche Beurteilung, Berechnung oder
Zustimmung ersuchen muss.

Die Ergebnisse der Rauchdichtepriifung gelten weiterhin fir Bauarten mit von der
gepriften Bauart abweichender Konstruktion unter den folgenden Bedingungen:

a) Der Abschluss gehort der gleichen Bauart an, z. B. ein Turblatt aus solidem Holz in
einer Holzzarge oder ein Metallfalttiirblatt in einer Stahlzarge;

b) die Offnungsart ist gleich, z. B. ein Tirblatt, das nur in eine Richtung 6ffnet, eine
Pendeltir, eine Rolltir oder eine Falttir;

c) falls die Leckrate von Abschliissen nur in einer Richtung eingeschrankt sein muss,
weicht diese Richtung nicht von der gepriften ab;

d) die Steifigkeit der Tragkonstruktion und die Befestigungs- und Dichtungsart zwischen
Tarrahmen und Tragkonstruktion dirfen nicht geringer sein als die der gepriften
Konstruktion (dies kann der Priifrahmen bei einigen Prifkammern sein).

Tlren, die in flexiblen Konstruktionen gepriift werden, dirfen in feste Konstruktionen
eingebaut werden, jedoch nicht umgekehrt. Tiren, die in flexiblen Konstruktionen zur
Erlangung der Klassifizierung Sa bei Umgebungstemperatur gepruft werden, dirfen in
alternative flexible Konstruktionen eingebaut werden. Die Verwendung alternativer
flexibler Konstruktionen fir Tiiren der Klassifizierung Sm wird Gegenstand von Uberle-
gungen zum erweiterten Anwendungsbereich sein.

13.2 Konstruktion der Bauart
13.2.1 Allgemeines

a) Dekorative Beschichtungen, wie beispielsweise Farbanstriche, diurfen geéndert
werden;

b) Die Breite der Spalte zwischen Bauteilen darf ver&ndert werden, wobei sie jeweils
nicht gréRer sein darf als die Breite in der gepriften Ausfihrung. Fir den Fall, dass
die Spalte kleiner sind, durfen diese die Schliel3fahigkeit des Turfligels/der
Tarfligel/des Rollladens nicht verschlechtern. Dies gilt insbesondere fur Turfligel von
Drehfllgeltiren die gleichzeitig gedffnet oder geschlossen werden;

c) Spalte an der Schwelle in Verbindung mit beweglichen Dichtungen dirfen innerhalb
des vom Hersteller angegebenen Bereichs verandert werden.
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13.2.2 Bauarten mit Drehfligeltiren
13.2.2.1 Tarfligel aus Holz

a) Der Turflugel ist aus ahnlichen Materialien herzustellen (z. B. Flachsspanplatten,
Weichholz) und die Steifigkeit muss mindestens der gepruften entsprechen. Gleiche
oder grol3ere Steifigkeit darf fir die Umgebungstemperatur angenommen werden,
wenn:

1) der Turflugel eine gréRere Dicke als der geprufte aufweist;
2) die Beplankungen des Tiirfliigels eine gréRere Dicke als die gepriften aufweisen;

3) die Abmessungen und die Dichte eines Rahmens, der den Kern des Turfligels
umschliel3t, nicht verringert werden;

4) die Klebstoffe und die Verfahren der Verbindungen nicht verandert werden;

5) fur die Umgebungstemperatur weder die Abmessungen der Offnungen fur
Verglasungen noch deren Seitenverhaltnisse im Vergleich zu den gepriften
vergroRert werden;

b) Abweichungen fir Anwendungen bei erhéhter Temperatur sind Gegenstand von
Uberlegungen zum erweiterten Anwendungsbereich.

13.2.2.2 Turflugel aus Metall

a) Der Tuarflugel muss in identischer Konstruktionsweise und mit identischem Werkstoff
hergestellt werden, d. h. Kasten und Deckblech. Auerdem muss die Verbindungsart
identisch sein und die Steifigkeit darf nicht reduziert werden; bei Anwendungen nur
bei Umgebungstemperatur darf die Steifigkeit des Turfligels erhéht werden.

ANMERKUNG 1 Fur die Leckrate bei erhthter Temperatur sollte die Steifigkeit nicht
verandert werden, da eine VergroRerung der Steifigkeit eine erhdhte Warmeableitung
und/oder vermehrtes Beulen zur Folge haben kann.

b) Der Turflugel darf zusatzliches Warmedadmmmaterial enthalten, sofern die Bauart
gegen Behinderung der Ausbreitung von Rauch bei Umgebungstemperatur vorgese-
hen ist. Bei Bauarten, die zur Behinderung der Ausbreitung von Rauch bei erhdhter
Temperatur vorgesehen sind, darf kein zusatzliches Warmedammmaterial eingebaut
werden.

ANMERKUNG 2 Zusatzliches Warmedammmaterial flhrt zu gré3eren Temperaturun-
terschieden, die unvermeidlich zu erhohter Verformung fihren wirden.

13.2.2.3 Bauarten mit Falttiren

Die Anzahl von Faltelementen darf héchstens der der gepriften entsprechen. Diese mis-
sen die gleiche Ausfuhrung und den gleichen Querschnitt aufweisen wie die der gepriften
und das Verfahren zum Abdichten muss beibehalten werden.
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13.2.3 Rolltore

Die Anzahl der Rollladenstébe, aus denen sich das Rolltor zusammensetzt, darf nicht
erhoht werden. Die Bauart darf hdchstens aus der gleichen Anzahl von Rollladenstédben
mit gleichem Querschnitt wie die geprifte hergestellt werden. Es ist die gleiche
Abdichtmalinahme durchzufihren. Das Verfahren zur Befestigung der Fihrungsschienen
darf nicht verandert werden, wenn diese an anderen Arten von zugehdriger Konstruktion
befestigt werden.

13.3 Abmessungen und Seitenverhaltnis
13.3.1 Bauarten mit Drehfllgeltiren

13.3.1.1 Die Abmessungen des Turfligels durfen nicht vergroRert werden, jedoch dirfen
sie verkleinert werden, wenn die Anzahl der Bewegungsbegrenzer, wie Schlfsser, Fallen
und Bander, nicht verringert wird (sie darf jedoch erhdht werden).

13.3.1.2 Das Seitenverhdltnis des Turfligels darf unter Berlicksichtigung der Anforde-
rungen nach 13.2.2.1 und/oder 13.2.2.2 und unter der Voraussetzung, dass die Léange
des rauchdurchlassigen Weges nicht erhdht wird, verandert werden.

13.3.2 Bauarten mit Falttur

Die Flache der Bauart darf weder bei Rauchschutzabschliissen fir Umgebungstemperatur
noch fur erhéhte Temperatur erhdoht werden; sie darf jedoch verringert werden, sofern
kein Mal3 des Umfangs vergroRert wird.

13.3.3 Rolltore

a) Die Flache des Rolltores darf weder bei Rauchschutzabschlissen fir Umgebungs-
temperatur noch fir erhéhte Temperatur erhdht werden; sie darf jedoch verringert
werden, sofern kein Mal} des Umfangs vergroRert wird.

b) Das Seitenverhaltnis des Rolltores darf verdndert werden, solange die Lange des
Umfanges des beweglichen Vorhangs (Seiten und Auflager) nicht vergréert wird.

13.4 Verglasung

a) Die Art der Verglasung darf, sofern es sich um poliertes Glas oder Floatglas handelt,
bei Rauchschutzabschlissen flir Umgebungstemperatur ausgetauscht werden, d. h.
Hart-, Verbund-, Draht oder Borosilicatglas unter der Voraussetzung, dass das
Dichtungssystem der Rander nicht geandert wird. Der Austausch von alternativem
Glas mit profilierter Oberflache ist Gegenstand der Beurteilung des erweiterten
Anwendungsbereichs;

b) die Art der Verglasung darf bei Rauchschutzabschlissen flr erhéhte Temperatur nur
durch Beurteilung des erweiterten Anwendungsbereichs geandert werden;

c) der Abstand zwischen Turkante und Kante der Verglasung darf nicht verkleinert
werden;

d) die GroRe der verglasten Offnungen darf gegeniiber der gepruften verringert und das
Seitenverhaltnis darf geandert werden, wenn kein Mal3 des Umfangs erhéht wird und
wenn bei Rauchschutzabschlissen fir erhdhte Temperatur die Art der Verglasung
nicht geandert wird.
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13.5 Turbeschlage und Zubehdrteile

ZubehoOr oder Turbeschlage und/oder ihre Befestigungstechnik durfen nur nach
Beurteilung des erweiterten Anwendungsbereichs gedndert werden.

Die Anordnung des Zubehors oder der Tirbeschlage darf bei Rauchschutzabschliissen
fur Umgebungstemperatur gedndert werden, bei Rauchschutzabschliissen fir erhdhte
Temperatur jedoch nicht.

13.6 Dichtungen

Da das Abdichtungssystem ein kritischer Teil der Prifung ist, dirfen hier keine Verande-
rungen gegeniber dem gepruften System vorgenommen werden.
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Tur ist DIN Rechts dargestellt.
Prifkdrper: DIN Links
IPR2309 Alle Maf3e in mm. Toleranzen nach DIN I1SO 2768-v.
Ubersicht Blatt: 1.01
ift Rosenheim H16-1 OD RC3 |Datum: 11.04.2023

Hinweis
Die Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Hinweis
Die Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.



